








Zenger Teknik Donatim Sanayi ve Ticaret Ltd. StI’ye Déner Sermaye Y Onetmelig;
Cercevesinde Diizenlenen Teknik Rapor

S. Kritik diisme }rﬁksekliginin 2.14 m oldugu.

Bulgulan raporlarda yer almaktadxr.ﬂyrma vapilan sertlik olelimil sonucunda
birinei numune I¢in ortalama sert]; degeri 45,6 Shore A bulunurken ikine; numune icin

dngmltusunda; kauguk bordlir, bigk kauguk sy olugu, kompozit ve galvaniz yiizevli
kaymaz ve asinmaz kauguk merdiven basamak]ar;, Yogun yaya trafigi 1¢eren basta iist
ve alt gecitlerde ve tim yaya trafigi bulunan alanlarda, spor alaplarinda ve oyun

Deneyi Yapan|ar:

Aras. Gér. Niliifer Evcimen e f;"’"-\ Tek. Mehmet Caliskan
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YILDIZ TEKNIK UNIiVERSITESI

KIMYA METALURJI FAKULTEST ) e SN
METALURJI VE MALZEME MUHENDISLIGI BOLUMU Eo

KALITE KONTROL ARASTIRMA VE UYGULAMA BiRiMi

Sayl :B.30.2.YIL.0.50.00.04/ &2 Tarih : 19/10/2009

ZENGER TEKNIK DONATIM SAN. TiC. LTD. STi.

30.09.2009 tarihli yazinizla birimimize tevdi ettiginiz portatif celik halatlara monte edilebilen ISIK, darbe

ve ses bariyeri numunelerinin istenilen deneyler yapiimis olup, sonuglar asagida verilmistir.
Bilgilerinizi rica ederim.
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Kalite Kontrol Arastisma ue’l&{g_mama Birimi

1. Egme Deneyi: Mavi ve gri renkli numunelerin egme deneyi yahi'lmlg olup, sonuglar asagida
Cizelge 1'de verilmistir.

Cizelge -1
of
Numune h b | d ;na:u:

i e Eal o {Pflj) kp/mm?®

B (Mpa)

; 2550 54,16

Gri - 1461 49,63 ™0 | (esotss) | (s31.3)

e 1400 53,84

Mavi 15,03 X 34,:5? 200 | (13734,0) (528,2)

2. Darbe Deneyi: Mavi ve gri renkli numunelerin darbe deneyl yapiimis olup, sonuglar asagida
Cizelge 2'de verilmistir.

> ) Gizelge -2 ‘ __ |
Numune Adi a j b W agu

mm o mm_ (J) | (kd/m®)
Gri/ 1 9,05 14,62 72.6 548 6
Gri/2 9.75 14,59 = 66,7 g 4689
Mavi/1 B ! 1500 765 575.3
Mavi/2 9,51 15,70 76.5 | 5125
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3. Yogunluk Deneyi: Mavi ve gri renkli numunelerin yogunluk deneyi 0.01 tamlinda dijital terazi
kullanilarak olgtlmus olup, ortalama yodun!: ~3eri Ciz=laoe 3'te verilmistir.

B Cizelge -3
Numune Ortalama Yogunluk
Adi gricm’
Gri ;- 181
Mavi = I 1,83 b

Deneyi Yapanlar
(Tested.by)
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